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昆山吉美川纤维科技有限公司.

昆山市陆家镇光夏路2号

.

.

以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : 3E 椰梦维.

SGS工作编号 :. SHIN1703014610PC - SH .

样品接收日期 :. 2017年03月22日.

测试周期 :. 2017年03月22日 - 2017年03月27日.

测试要求 :. 根据客户要求测试.

请参见下一页.

请参见下一页.

测试方法 :.

测试结果 :.

Serena Wang王璟.

批准签署人.
.

通标标准技术服务（上海）有限公司
授权签名.
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测试结果 :.

测试样品描述 :.

样品编号. SGS样品ID. 描述.

SN1. SHA17-052882.001 白色/棕色固体块.

备注 :.

(1) 1 mg/kg = 0.0001% .

(2) MDL = 方法检测限.

(3) ND = 未检出 ( < MDL ).

(4) "-" = 未规定.

VOC- 固体.

测试方法 :. 参照US EPA 5021A:2003方法测定, 采用HS-GC-MS进行分析..

CAS NO.测试项目. 单位. MDL. 001.

1,1-二氯乙烯. 75-35-4. mg/kg. 1 ND

二氯甲烷. 75-09-2. mg/kg. 1 ND

顺式/反式-1,2-二氯乙烯. 156-59-2/156-60-5

.

mg/kg. 2 ND

1,1-二氯乙烷. 75-34-3. mg/kg. 1 ND

2,2-二氯丙烷. 594-20-7. mg/kg. 1 ND

溴氯甲烷. 74-97-5. mg/kg. 1 ND

氯仿. 67-66-3. mg/kg. 1 ND

1,1,1-三氯乙烷. 71-55-6. mg/kg. 1 ND

1,1-二氯丙烯. 563-58-6. mg/kg. 1 ND

四氯化碳. 56-23-5. mg/kg. 1 ND

苯. 71-43-2. mg/kg. 1 ND

1,2-二氯乙烷. 107-06-2. mg/kg. 1 ND
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CAS NO.测试项目. 单位. MDL. 001.

三氯乙烯. 79-01-6. mg/kg. 1 ND

1,2-二氯丙烷. 78-87-5. mg/kg. 1 ND

二溴甲烷. 74-95-3. mg/kg. 1 ND

一溴二氯甲烷. 75-27-4. mg/kg. 1 ND

顺式/反式-1,3-二氯丙烯. 10061-01-5/10061

-02-6.

mg/kg. 2 ND

甲苯. 108-88-3. mg/kg. 1 ND

1,1,2-三氯乙烷. 79-00-5. mg/kg. 1 ND

四氯乙烯. 127-18-4. mg/kg. 1 ND

1,3-二氯丙烷. 142-28-9. mg/kg. 1 ND

二溴一氯甲烷. 124-48-1. mg/kg. 1 ND

1,2-二溴乙烷. 106-93-4. mg/kg. 1 ND

氯苯. 108-90-7. mg/kg. 1 ND

1,1,1,2-四氯乙烷. 630-20-6. mg/kg. 1 ND

乙苯. 100-41-4. mg/kg. 1 ND

间-二甲苯/对-二甲苯. 108-38-3/106-42-3

.

mg/kg. 2 ND

邻-二甲苯. 95-47-6. mg/kg. 1 ND

苯乙烯. 100-42-5. mg/kg. 1 ND

溴仿. 75-25-2. mg/kg. 1 ND

异丙基苯. 98-82-8. mg/kg. 1 ND

溴苯. 108-86-1. mg/kg. 1 ND

1,1,2,2-四氯乙烷. 79-34-5. mg/kg. 1 ND

1,2,3-三氯丙烷. 96-18-4. mg/kg. 1 ND
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CAS NO.测试项目. 单位. MDL. 001.

正丙基苯. 103-65-1. mg/kg. 1 ND

2-氯甲苯. 108-67-8. mg/kg. 1 ND

4-氯甲苯. 106-43-4. mg/kg. 1 ND

1,3,5-三甲基苯. 108-67-8. mg/kg. 1 ND

叔丁基苯. 98-06-6. mg/kg. 1 ND

1,2,4-三甲基苯. 95-63-6. mg/kg. 1 ND

异丁基苯. 135-98-8. mg/kg. 1 ND

1,3-二氯苯. 541-73-1. mg/kg. 1 ND

1,4-二氯苯. 106-46-7. mg/kg. 1 ND

对-异丙基甲苯. 99-87-6. mg/kg. 1 ND

1,2-二氯苯. 95-50-1. mg/kg. 1 ND

正丁基苯. 104-51-8. mg/kg. 1 ND

1,2-二溴-3-氯丙烷. 96-12-8. mg/kg. 1 ND

全氯丁二烯. 87-68-3. mg/kg. 1 ND

1,2,4-三氯苯. 120-82-1. mg/kg. 1 ND

萘. 91-20-3. mg/kg. 1 ND

1,2,3-三氯苯. 87-61-6. mg/kg. 1 ND

以上54项之和. mg/kg. - ND
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样品照片:.

SHAMLP1705288201

SHA17-052882.001 .

此照片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.
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